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Ensayo de cargabilidad sobre conector flexible laminar
Objetivo
Determinar el comportamiento térmico de un conector �lexible de láminas sometido a 3 diferentes densidades de corriente y comparar los 
resultados con las especificaciones IRAM 2357

Método de fabricación utilizado 
Flexible: Sección real de conducción 180 mm² desarrollo 350 mm en láminas de 0,1 mm Cobre electrolítico 96,5% I.A.C.S mínimo 
Cabezales Soldpress® Eutectico Estaño 350ºC Punto de Fusión 
Recubrimiento  Sin recubrimiento adicional, superficies estañadas por proceso 

Conectores flexibles de láminas con cabezales Soldpress®  

Método de evaluación
Aplicación de corriente estabilizada sobre el conector partiendo de temperatura ambiente y registro de curvas de temperaturas con 
termocuplas de contacto tipo K. De acuerdo a IEC se considera temperatura estabilizada cuando no varía en más de 1ºC durante una hora.
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Densidad de carga 1A/mm² 
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Densidad de carga 1,8A/mm² 
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Densidad de carga 2,66A/mm² 

Conclusión Final 

Se verifica que con densidad 1,8A/mm² △T menor a 30ºC cumple con la especificación IRAM. Se verifica que con densidad 2,6A/mm²△T menor 
a 65ºC cumple con las especificaciones de barras independientes de bornes y parcialmente con especificaciones de barras conectadas a bornes. 


